SST 06- ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicZ88T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[ST$ 2 wymagania dotycice wykonanie i
odbioru rob6t malarskich realizowanych w ramachanéal okrélonego w OST-00 ,C&¢
ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istazmaé dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robot wymienyoh w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynn&ci umazliwiajace

i majace na celu robot murowych w zakresie:

- gzymsy i obramienia — malowane farbami arylowangawrgtrznymi na kolor szary NCS
nr S 3000-N

- drzwi wegciowe, elementy drewniane — zabejcowane na kolalisgnder”

- kraty i inne elementy metalowe — malawarbami do metalu na kolor NCS nr S 3000-N

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzerubét zgodnie z dokumentac)
projektowa, ST i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Kazda partia dostarczonego materiatu na teren budawyaiby sprawdzona przez ospb
wyznaczona ze strony Zamawieggo pod wzgldem posiadanych aprobat technicznych
certyfikatow ITB oraz zgodriai z PN jak i zgodngci z kosztorysem ofertowym. Ponadto
osobie wyznaczonej przez Zamaw@ggo naley przedstawd terminy wanosci
dostarczonych materiatdbw. Stosowane farby powindgowiad& postanowieniom normy
PN-C-81914:2002

Farby powinny by bezzapachowe w trakcie malowania i po wysetini o duzej zdolngci
krycia, kolor o duej odporndci naswiatto.

Zastosowanie i kolorystyka wg zestawienia projeldgov

Materiaty:

- farba do elementéw metalowych zgodnie z projektem

- farby bejcowe do elementéw drewnianych zgodmeaektem

- rozpuszczalnik

- srodki gruntugce

3.0. SPRZET | MASZYNY
- szczotki, gdzle, walki, szpachelki i drabiny malarskie
Zastosowany spet powinien spetni@warunki okrglone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 3
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4.0. TRANSPORT

Wg OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.4

Materiat powinien by transportowany i sktadowany w opakowaniach fabmych, w sposob
zabezpieczagy przed uszkodzeniem lub pogorszeniem paramegodlntcznych. Materiaty
winny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiaormni warunkami
gwarancji jakéci, w sposob umadiwiajacy tatwa i jednoznacza identyfikacg. Wyroby
winny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie zzat@mi producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadz¢ w oparciu o zasady ogoélne zawarte w OST-00¢s€pgolna”
Wykonawca jest zobowzany do wykonania rob6t zgodne ze specyfikadiokumentagj
projektowa, poleceniami nadzoru inwestorskiego. @hdwca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harngnaon robét uwzgidniajacy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane.

Prace na wysokgiach naley wykonywa z prawidtowych rusztows drabin lub pomostow
opieranych na konstrukcji. Pracownicy powinnélmabezpieczeni przed upadkiem, Nale
stosowa@ odziez ochronn (buty, fartuchy, kombinezonygkawice, okulary ochronne). Przy
malowaniu wyrobami zawiergymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnd state
przewietrzanie pomieszaz®raz przestrzegazakazu palenia papieroséwywania
otwartego ognia, izywania uradzex mogicych powodowaiskrzenie. Elementy, ktore w
czasie robot malarskich moglec uszkodzeniu lub zabrudzeniu rgleabezpieczyi
ostoni. W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich najezapewnt
odpowiedna wentylacg.. Roboty mana prowadzi od temperatury 5 stopni C, wagu doby
temperatura nie powinna sggonizej 0 stopni C.

Warunki wykonania robét:

Przygotowanie podia:

- elementy metalowe i drewniane powinnylmgczyszczone i zagruntowane

Przy wykonywaniu powtok naky przestrzegawytycznych producenta, co do o warstw,
czasu naktadania kolejnych warstw, technik maloaasposobu przygotowania farb i
podiaza.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wg OST-00 ,,Cas¢ ogolna” pkt.6

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czystoi
Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogtdziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wghliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nsleprzeprowaddi po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczmiej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza przy temp. powietrza nie z8zej od +5st.C przy wilgotisoi
powietrza mniejszej ni65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod&oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenigjoki na zarysowania i uderzenia,
Sprawdzenie elastyczém twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jali badania dadz wyniki pozytywne, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wyniki ujemne, naly usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Wg podanych zasad w OST — 00 g8&ogdlna” pkt.7

Jednostl obmiarow, jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesetowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraravgizonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wg podanych zasad w OST — 00 g8&ogdlna” pkt.8

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podiza.

8.1.1. Zastosowanie do przygotowania padtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zwartym w normach mgastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo — wapieardo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk.

8.2. Odbidr robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych platdbw powtoki,
widocznych okiengladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcych powierzchrni malowarn do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepoo powitoki do podiga polegaice na prdbie poderwania
ostrym narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporuwd powtoki na zmywanie woda polegag na zwikeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knickka szczotlg lub szmatk. Wyniki
odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9.0 ROZLICZENIE ROBOT

Wg OST-00 ,,Cas¢ ogolna” pkt.9

Placi st za ustalonilosé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
przygotowaniem do malowania podé przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla
si¢ na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujacymi dokumentami w realizacji zadania s
- umowa z Zamawiagym,

- prawo budowlane z rozpadzeniami,

- obowhzujace i powotane normy,

- aprobaty techniczne,

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie.
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